Impregnace Promat® SR

Popis vyrobku

Impregnace Promat®-SR je impregnacni prostfedek modré barvy bez
rozpoustédel na bazi silikatd.

Oblasti pouziti
Impregnace Promat®-SR se pouZiva k impregnovani pozarné ochran-
nych stavebnich dilcd z pozarné ochrannych desek
° PROMATECT®-H
* PROMATECT®-L
b * PROMATECT®-L500
: * PROMATECT®-LS

Soucasné je spolehlivou ochranou proti agresivnim prostfedkam,
diky svému hloubkovému plsobeni zpevriuje podklad a chréani pred
otérem. Nenarusuje pronikéni vodni pary impregnovanou plochou.

10 Jitrd

Impregnace Promat®-SR je zvlast vhodna k impregnaci vzducho-
technického vedeni pro odvétravaci zafizeni v chemickém prdmyslu,

Technické udaje v laboratofich, nemocnicich atd. Impregnace Promat®-SR se pouziva

Barva modré ve vnitfnich prostoréch.
Spotreba pro pozarné ochranné desky PROMATECT® o
doporuujeme tyto hodnoty: Zpracovani
PROMATECT®-H cca 350 g/m2 Impregnaéni latka se dodava ve stavu pfipraveném pro zpracovavani
PROMATECT®-L cca 500 g/m?2 a nesmi se fedit.
PROMATECT®-L 500 cca 600 g/m? Impregnace pozarné ochrannych stavebnich desek nastavad hutnym
PROMATECT®-LS cca 600 g/m? nanasenim nastfikem ¢i ndtérem ze véech stran, véetné feznych hran,
Zpiisob dodani plastovy kanystr 10 | vrtnych otvord atd.
Uskladnéni skladovat v suchu, chranit pred mrazem Aby se doséhlo pozadované impregnace, je nanaseni provédéno

stejnomérné ve dvou pracovnich fazich.
Doba skladovani cca 12 mésicl
Podklad
Podklad musi byt savy, ¢isty, suchy a bezprasny.

Cisténi pracovniho nafadi
Pouzité naradi omyt ihned po pouziti velkym mnozstvim vody.

Ochranna opatieni

Impregnace Promat®-SR je alkalickd, proto je nutné zvlasté pfi strikani
chrénit odi a citlivou pokozku, pfi zasazeni ihned omyt vodou. Sklo,
umély kdmen stejné tak lakované plochy je nutné zakryt.

Znaceni
Znaceni na etiketach vyrobku odpovida pravé platnému zékonnému
stavu.

Zvlastni upozornéni

Tato doporuceni se opiraji o nase dosavadni zkudenosti z praxe

a o pedlivé provadéné zkousky, které jsou pribézné dopliiovény

a rozsifovany.

Jelikoz na kontrolu nutnych predpokladd a pouzitych metod zpra-
covani neméme jakykoli vliv, je nase doporuceni nutno pfizplsobit
mistnim pomérdm. Pfed kone¢nym provedenim praci byste méli
provést vlastni zkousky.
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Impregnace Promat® SR

Chemicka stalost impregnace Promat®-SR

na pozarné ochrannych deskach na pozarné ochrannych deskdch PROMATECT®-L,
Médium PROMATECT®-H PROMATECT®-L500 a PROMATECT®-LS
staly podminéné staly (*)  nestaly staly podminéné staly (*) nestaly

kyselina sirova 5% . o

kyselina sirova 20% o o
kyselina solna 10% o J
kyselina dusi¢na 10% o o
kyselina fosfore¢na 5% . °
kyselina mravenéi 20% o J
kyselina octovd 10% o J

roztok amoniaku 25% o .

roztok kuchyriské soli 3% o o

roztok uhli¢itanu sodného 18% o o

roztok manganistanu sodného 3% o o

roztok chloridu véapenatého 42% o °

siran médnaty 10% o o

chlorid zine¢naty 50% o °

methylenchlorid o o

methanol o o

ethanol o o

ethylglykolacetat J o

glycerin o o

aceton . N

xylen o .

technicky benzin J o

destilovana voda . B

zivodisné tuky a oleje J o

rostlinné tuky a oleje o o

Pozarné ochranné desky byly natfeny §tétcem ve dvou pracovnich procesech. Po 28 dnech vysychani

ZkuSebni podminky a vytvrzeni v laboratornich podminkéach byly pozarné ochranné desky vystaveny pusobeni podminek
prostredi.

Doba zatizeni 48 hodin pfi teplotach od 18 - 20 °C.

*) podminéné stély P¥i 48 hodinovém zatizeni bylo zjisténo nepatrné, ireversibilni zméknuti povrchu.
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