PROMASEAL®-AG

Popis vyrobku
Zpénuijici, flexibilni jednoslozkova hmota, kterd brani prdchodu hor-

kych plynd. Pouziva se k utésnéni proti prdniku ohné v kabelovych

a trubnich ucpéavkéch a pfi tésnéni stavebnich spar.

Tmel PROMASEAL®-AG mé vynikajici prilnavost k béznym stavebnim
materialim: beton, dievo, ocel, sklo, PVC, ABS atd. Ucpavky s timto
tmelem nejsou vhodné do externiho prostiedi's plisobenim povétr-
nostnich vlivi a do prostiedi se stalou vlhkosti. Po aplikaci ucpavky
Ize povrch tmelu opatfit béznymi povrchovymi Gpravami. Tmel méa
velmi dobrou odolnost vaéi UV-zareni.

Oblasti pouziti
Pouzivé se vSude tam, kde je nutno utésnit spary, otvory a prostupy
instalaci proti prachodu ohné.

Konstrukce Promat 484.50, 701, 704, 705, 706, 708, 710 a 714.

Technickeé tdaje
Trida reakce na oheii E dle CSN EN 13501-1 Zpracovani
Podklad musi byt suchy, bez prachu, rezu, bez stop oleje a tukd. Zvlh-

Barva Seda
¢eni povrchu betonu a cihlového zdiva pfispiva ke zvyseni pfilnavosti.
AR AT pastovita Je dulezité, aby vyplii ucpavky (mineraini plst) byla do otvoru pevné
Objemova hmotnost p vihky cca 1,5 +0,2 g/cm3 vtladena.
vyturzeny cca 1,6 +0,2 g/lem3 Tmel je mozno aplikovat pfi teplotach nad +5 °C.
Zpénéni pfi 300 °C 1:6, pfi 550 °C 1:10 Povrch tmelu je nutno uhladit pred zaschnutim povrchu (vytvorenim
Teplota podatku zpénéni 180 °C 4klZe") pomoci $tétce, kartadce apod.
Elasticita mikoe pruzng-80 (Shore A DIN 53 505) Provedeni ucpéavky musi odpovidat odzkousené konstrukci.
Peunost v tahu >06 Mpa Orientacni hodnoty pro délku spary z jedné kartuse
Zpuisob dodani kartuse 310 ml — Sifka spary
Uskladnéni - skladovatvv %‘.u::hu,:;hrén,it pred mraizen? a horkem spary 0mm_ 15mm_ 20mm  25mm  30mm  40mm 50 mm
Dobav skladovani cca 12 mesn?u v plivodnich neporlljsenych obalech 10mm 31m  20m  15m  12m  10m 08m  06m
s ;};‘(‘);Q\kﬁfg ;G;”mn;t?m”bky spary = ml hmoty 15mm  20m  13m  10m 08m 06m 05m 04m
Teplota pfi zpracovani 45°C 20 mm 15m 10m 07m 06m 05m 04m 03m
Doba zaschnuti priimérnd 15 minut (pfi 23 °C, 50% relativni vihkosti) 25 mm t2m 08m 06m 05m 04m 03m 02m
Doba vytvrdnuti primemé 14 dni 30 mm 1i0m 06m 05m 04m 03m 02m 02m
Znaceni

Znaceni na etiketach vyrobku odpovida pravé platnému zékonnému
stavu.

Zvlastni upozornéni

Tato doporuceni se opiraji o nase dosavadni zkuSenosti z praxe

a o pedlivé provadéné zkousky, které jsou pribézné dopliovany

a rozsifovany.

Jelikoz na kontrolu nutnych predpokladd a pouzitych metod zpra-
covani nemame jakykoli vliv, je nase doporuceni nutno pfizplsobit
mistnim pomérdm. Pfed kone¢nym provedenim praci byste méli
provést vlastni zkousky.

Pfi pouziti v oblasti pozérni bezpeénosti staveb je nutno dodrzovat
ustanoveni nasich katalogovych listli a vSeobecné podminky naseho
katalogu.

Tmel PROMASEAL®-AG nesmi byt uklddan v blizkosti potravin

a dosahu déti.
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