Technickeé udaje

Barva
Viskozita
Hodnota pH
Bod vzplanuti
Zplisob dodani

Uskladnéni
Doba skladovani

Objemova hmotnost p
Spotieba

Teplota pfi zpracovani
Obsah pevnych latek
Viskozita dle 1SO 2555
Doba zaschnuti

Ekologicka snasenlivost

Aktualizace k 28. 4.2024

PROMASTOP®-E

- protipozarni natérova nebo stérkova hmota

Gisté bila (RAL 9010)
cca 250 d. Pasc.
7,5

nenf

kartuSe 310 ml k pfimému pouziti
plastovy kbelik 12,5 kg

skladovat v suchu, chranit pfed mrazem a horkem

cca 12 mésich v plivodnich neporusenych
obalech

cca 1,4 az 1,6 g/cm3

1,85 — 2,0 kg/m? pro dosazeni suché
vrstvy stérky tl. 1 mm, tzn. tlouStka mokré vrstvy
1400 pm

+10 °C az +40 °C
723 %
cca17 +5Pa.s

po 6 h pevny povrch (pfi +20 °C a 65 % rel.
vihkosti)

neobsahuije rozpoustédla, zmékcovadia ani halog-
eny, mirng pachne, ekologicka

Popis vyrobku

Protipozarni natérova nebo stérkovd hmota PROMASTOP®-E s pig-
menty na disperzni bazi zabrarujicimi hoteni, v pfipadé pozaru rea-
guje endotermicky.

Protipozarni natérové nebo stérkovéd hmota PROMASTOP®-E neobsa-
huje rozpoustéd|a.

Oblasti pouziti

Protipozarni natérovéd hmota PROMASTOP®-E a protipozarni stérkova
hmota PROMASTOP®-E se pouzivaji ke zhotovovéni protipozérnich
trubnich prepazek PROMASTOP®-E pro montaz do stén a stropl
tidy pozarni odolnosti El 30 az EI 120 dle CSN EN 13501-2.

Zpracovani

Podklad je pred nanesenim natérové hmoty nutno ocistit, prip.
odmastit.

Hmotu Ize nanéset stétcem, §tétkou, valeckem nebo litim, Ize ji také
roztirat plastovou stérkou; je mozné stfikani malifskymi tlakovymi
stiikackami (tmel Ize pouze nanéset stérkou).

Pred upotfebenim dobie promichejte. Teplota pfi zpracovani musi
¢init nejméné +5 °C.

Cisténi
Néradi umyjte ihned po pouZziti vodou, stiikance vzniklé pfi praci je
nutné okamzité odistit vodou.

Znaceni
Znaceni na etiketach vyrobku odpovida pravé platnému zékonnému
stavu.

Zvlastni upozornéni

Tato doporuceni se opiraji o nase dosavadni zkudenosti z praxe

a o pedlivé provadéné zkousky, které jsou pribézné dopliovany

a rozsifovany.

Jelikoz na kontrolu nutnych predpokladd a pouzitych metod zpra-
covani neméame jakykoli vliv, je nase doporuceni nutno pfizplsobit
mistnim pomérdam. Pfed kone¢nym provedenim praci doporucujeme
provést vlastni zkousky.
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